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FD/CO/1VT/ht – Conforme a normas BfR, FDA, 2002/72/EC,  
Adhesión a PC, ABS 

 
 
EJEMPLOS DE APLICACIONES: 

• Elementos de función 
• Elementos de diseño 
• Manijas / Asas suaves 
• interruptores 
 
 
FD/CO/1VT/ht Reihe – BfR, FDA, 2002/72/EC konform, Haftung zu PC, ABS 
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TF5TAA transpar
encio 50 0,94 19.0 620.0 45.0 86.0 11.0 93.0 

TF6TAA transpar
encio 60 0,95 19.0 620.0 45.0 90.0 13.0 93.0 

TF7TAA transpar
encio 70 0,95 19.0 580.0 45.0 91.0 10.0 91.0 

TF8TAA transpar
encio 80 0,96 20.0 540.0 55.0 Lo
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82.0 13.0 95.0 

 
1 velocità di traversa 200 mm/min 
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FD/CO/1VT/ht Reihe – conforme a normas BfR, FDA, 2002/72/EC, 
Adhesión a PC, ABS 

 
 
Describción de la prueba de resitencia al pelado ( según norma << Renault D41 1916 >>) 
 
En la desposición del ensayos prueba abajo representado, la máquina la Resistencia al pelado se mide en N/mm, 
dependiendo de la distancia que la parte superior de la máquina puede recorrer. A este recorrido se le conoce 
como longitud de pelado. En ella está la proporion de alargamiento que contiene el TPE. Dimensión de las 
muestras en prueba: Componente termoplástico: 130 x 22 x 2 mm, TPE-Teil: 130 x 20 x 2 mm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


